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Liebe Schülerinnen und Schüler: Hier findet ihr

Lösungshinweise zum Experimentalwettbewerb

Chemie entdecken; Kleber – bärenstark

Das Experiment

zu 2. b, 

a) Bestreiche den oberen Rand eines DIN A 4–Blattes Schreibpapier 2 cm breit mit deinem Klebstoff, rolle das Blatt so, dass eine Papierröhre entsteht. Prüfe, ob die Klebung der Spannung des gebogenen Blattes widersteht.

Behandle eine Klebung vorsichtig mit Wasserdampf (Hand gegen Verbrennungen mit einem Tuch schützen!) und versuche sie zu lösen. Was beobachtest du?

Wiederhole den Versuch mit dünner biegsamer Pappe.

b) Bestreiche ein Sperrholzbrettchen (Fläche etwa 5 cm X 10 cm) an einer kürzeren Randzone in einer Breite von etwa 2 cm mit deinem Klebstoff und klebe darauf ein zweites Holzbrettchen. Fixiere die Klebung mit 1-2 Wäscheklammern. Entferne die Wäscheklammern nach mehreren Stunden. Hält die Klebung?

Ziehe an den beiden Brettchenenden, hält die Klebung?

Wie leicht läßt sie sich durch Verbiegen wieder lösen?

3. Weitere Klebstoffvorschläge:

-
Kaugummi

Kaue einen Kaugummi bis er gut verformbar wird. Klebe damit Papier und Sperrholzbrettchen wie unter 2 b beschrieben. Prüfe nach dem Trocknen die Festigkeit deiner Klebungen. Prüfe, ob durch deinen Klebstoff Verfleckungen an Papier auftreten.

Klebe zwei 50ct-Münzen mit deinem Klebstoff zusammen. Wie leicht lassen sie sich wieder lösen a) bei normaler Raumtemperatur, b) nachdem sie einige Zeit in Wasser von 40-50(C gelegen haben.

Klebe zwei 50ct-Münzen mit dem „Kaugummi-Klebstoff“ zusammen und lege sie für einige Stunden in das Tiefkühlfach eines Eisschrankes. Was beobachtest du bei dem Versuch, die Münzen in kaltem Zustand wieder zu trennen?

Anmerkungen zu Dein Versuchsbericht.

Zu Klasse 7:
Schau auf die Tüte!

Zu Klasse 9:
Adhäsion ist die Kraft, mit der ein Klebstoff an einer Materialoberfläche haftet. Kohäsion ist die innere Festigkeit des Klebstoffs. Adhäsion und Kohäsion beruhen auf molekularen Anziehungskräften. Damit ein Klebstoff Materialien verbinden kann, muß er fest auf den Materialoberflächen haften und eine genügend hohe innere Festigkeit erlangen. Eine zufriedenstellende Adhäsion ist nur erreichbar, wenn der Klebstoff in flüssigem Zustand aufgetragen wird und die Materialoberfläche ausreichend benetzen kann. Die innere Festigkeit erreicht der Klebstoff in den hier beschriebenen Fällen durch Trocknen, also durch Verdunsten des flüssigen Mediums Wasser.

Zu Klasse 10:

- 
Kartoffel:

Beim trockenen Erhitzen entsteht durch thermischen Abbau (Molekülverkleinerung) das Dextrin, ein in Wasser leicht lösliches Polysaccharid. Dextrinklebstoffe werden vorzugsweise zur Rückseitenbeschichtung von Briefmarken und zum Kleben von Briefumschlägen verwendet, sie bilden nach dem Trocknen einen durch Wiederbefeuchten aktivierbaren Klebstofffilm).

-
Gummibärchen:

Hinweis zu Bestandteilen: Gelatine ist ein Protein, gewonnen durch Verkochen von Bindegewebe (Häute, Sehnen, Knochen). Gelatine quillt im Wasser, löst sich beim Erwärmen oberhalb 40-50( und erstarrt beim Abkühlen zu einem Gel.

Dr. Gerhard Gierenz, 19.02.2002
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