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LAlleskleber” - Polyvinylacetat

Informationen

JAlleskleber" ist eine allgemein gebrauchliche, aber unkorrekte Bezeichnung fiir Klebstoffe, mit denen viele (aber nicht alle!) Mate-
rialien mit unterschiedlichem Ergebnis verklebt werden kdnnen. ,Alleskleber” sind wéssrige Dispersionen oder Lisungen von Poly-
meren, zum Beispiel Polyurethan, Cellulosenitrat, Polyvinylacetat, Polyacrylate in (alkoholhaltigen) Estern und/oder Ketonen oder
Wasser (Dispersionsklebstoffe). ,Alleskleber” binden ab durch Verdunsten des Lose-/Dispersionsmittels oder dessen Abgabe an das
zu verklebende Substrat. ,Alleskleber” werden besonders im Haushalt und im Do-it-yourself-Bereich eingesetzt.

Arbeitsauftrage

1. Fiihren Sie den folgenden Versuch nach der Anweisung durch.
2. Notieren Sie alle Beobachtungen.

3. Ermitteln Sie die Strukturmerkmale der genannten Polymere.

Material und Chemikalien
100-ml-Becherglas, Magnetheizgerat, Riihrkern, Spatel, Glasstab, Waage, fest verschlieBbares kleines GeféB;
PVAC - (Polyvinylacetat),

Piktogramme H-Satze P-Sétze E-Ratschlage
(GUV-SR 2004, Vers. 8,2010)

(Essigsaure- Gefahr 336 210-240-305+351+338 Organische Abfille
ethylester)
Ethylacetat
(Essigsdure- Gefahr 225,319,336 = 210,240,305+ 351+338 = Organische Abfalle
ethylester)

Durchfiihrung
Arbeiten Sie unter dem Abzug.
Geben Sie in das Becherglas unter Rithren und schwachem Erwdrmen sukzessive 8 g PVAC in 30 ml Ethylacetat, bis es sich
aufgeldst hat (ca. 30 Minuten).

Lassen Sie diese Mischung etwas quellen. Aufgrund der hohen Viskositat kann auch ein Glasstab zum Riihren verwendet
werden.

Fiihren Sie mit dieser Mischung Klebversuche durch.

Beobachtung
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EXPERIMENT 20
SEITE FUR LEHRENDE

Alleskleber” - Polyvinylacetat
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Beobachtung

Das Polyvinylacetat Idst sich recht langsam im Ethylacetat auf, und die ,Ldsung” wird zusehends viskoser. Es entsteht ein Klebstoff,
mit dem man Papier, Pappe, Glas und Kunststoffe sowie Metall gut kleben kann. In einem fest verschlieBbaren GefdB ist der
Klebstoff gut zu lagern.

Zeitdauer
Ca. 30-40 Minuten

Hinweis
Ohne Erhitzen gelingt das ,Ldsen” nur schlecht bzw. erst innerhalb von mehr als einer Stunde.

Entsorgung
Die Reste des Klebstoffs werden im Abfallbehalter ,Organische Losungsmittel” entsorgt.

Erlduterungen

Hier handelt es sich um einen Nassklebstoff der ca. 75-85 Prozent an Losungsmittel enthalt. Sobald das Losungsmittel verdunstet,
bindet der Klebstoff ab und verbindet die Werkstiicke, die mit dem Klebstoff benetzt worden sind. Die Inhaltsstoffe sind zumeist
Methylacetat, Polyvinylacetat, Ethanol und Aceton. Polyvinylacetat als Polymer ist der eigentliche Klebstoff, der die Materialien
verbindet, das Losungsmittel Ethylacetat dient dazu, das Polymer in Losung zu halten und es so leichter auftragen zu kdnnen. Die
Abbildung zeigt die Verbindung zwischen Klebstoff und dem Werkstoff Papier.
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Abbildung aus Degenkolb (2001)
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