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Warum Klebstoffe kleben - Tropfenformen von Fliissigkeiten

Informationen

Die Tropfenform gibt Auskunft iber die Adhdsionskrafte zu den Oberflachen sowie iiber die Kohdsionskréfte der Fliissigkeit.

Arbeitsauftrage

1. Fihren Sie den Versuch durch und notieren Sie Ihre Beobachtungen.

2. Informieren Sie sich genauer Giber die Begriffe Adhésion und Kohésion.
3. Deuten Sie die Versuchsergebnisse.

Material und Chemikalien
Mehrere saubere Glasplatten, mehrere PE-Platten, PVC-Platten, CDs, Alubleche oder andere Metallbleche;
Wasser, Glycerin, Speisedl.

Piktogramme H-Satze P-Sétze E-Ratschlage

(GUV-SR 2004, Vers. 8,2010)
Brennspiritus @ 225 210

Durchfiihrung
Fithren Sie mehrere Versuchsreihen durch.
Legen Sie mehrere verschiedene Bleche oder Platten vor sich hin.
Tropfen Sie darauf jeweils einen Tropfen Wasser und zeichnen Sie die Tropfenform ab.
Erstellen Sie eine Reihenfolge von der am besten benetzten Oberfléche bis zur wenig benetzten Oberflache.
Fiihren Sie diese Versuchsreihe mit anderen Fliissigkeiten durch. Verandern Sie dabei nicht das Oberflachenmaterial.
Erstellen Sie wieder eine Reihenfolge zur Oberflachenbenetzung.

Beobachtung
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Beobachtung

Es bilden sich verschiedene kugelige Tropfenformen aus. Tropfen mit einer kugeligen Form besitzen eine groBe Kohasion und
eine groBe Oberflachenspannung. Die Tropfenform ist auch abhdngig vom Material der Platten.

Zeitdauer
15 Minuten

Hinweis
Man kann auch weitere Versuche mit diversen Substanzen durchfiihren, etwa Klebstoffen.

Entsorgung
Die Objekttréger kdnnen mit Spilmittel gereinigt werden.

Erlduterungen

Ein Klebstoff bendtigt beim Auftragen eine gute Adhasion zu dem Material, auBerdem sollte er gut in die Unebenheiten der
Oberflache eindringen konnen. Zugleich miissen aber innerhalb des Klebstoffs hohe Kohasionskréfte wirken. Speisedl bildet
aufgrund seiner hohen Kohasion einen starker kugelférmigen Tropfen als Wasser auf Glas. Wasser bildet dafiir hohere Adhéasions-
krafte aus.

Sind die Adhasionskréfte zu niedrig, ist keine Klebewirkung zu erreichen.

Oberflachenspannung

Unter Oberflachenspannung versteht man die an einer Oberfléche wirkenden Kréfte, die bestrebt sind, die Oberflache zu verklei-
nern. Je griBer die Oberflachenspannung zum Beispiel einer Fliissigkeit ist, desto grBer sind die Kréfte, die einen Tropfen dieser
Fliissigkeit zusammenhalten.

Zur weiteren Erlduterung siehe Kapitel 3.3
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