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Warum Klebstoffe kleben - Die Auswirkung unsauberer Oberflachen

Informationen

Bei mikroskopischer Betrachtung von glatten Oberflachen sieht man, dass diese uneben sind. Sie zeigen viele Tiefen und
Hohen. Klebstoffe miissen mit der Oberflache eine gute Verbindung eingehen und in die Tiefen der Oberfléche eindringen
kénnen. Deshalb sind sie zu Beginn des Klebprozesses fliissig. Wenn die Oberflachen mit anderen Stoffen wie zum Beispiel
Fett oder Farben belegt sind, konnen die Klebstoffe nicht in die Tiefen der Oberflache eindringen. Diesen Effekt wollen wir
untersuchen.

Arbeitsauftrage

1. Fiihren Sie den Versuch durch und notieren Sie lhre Beobachtungen.
2. Informieren Sie sich genauer Giber die Begriffe Adhasion und Kohasion.
3. Deuten Sie die Versuchsergebnisse.

Material und Chemikalien
Mehrere saubere Glasplatten, mehrere PE-Platten, PVC-Platten, CDs, Alubleche oder andere Metallbleche als Plattenpaare;
Sand, Wasser, Glycerin, Speisedl.

Durchfiihrung
Streuen Sie auf eine Platte von den Plattenpaaren etwas Sand.
Geben Sie auf die jeweils andere saubere Platte einige Tropfen der drei Klebstoffe": Wasser, Glycerin, Speisedl.
Pressen Sie jeweils zwei dieser Platten zusammen und versuchen Sie, sie zu trennen.
Vergleichen Sie die Klebwirkung zwischen den Platten mit Sand und den sauberen Platten.

Beobachtung
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Beobachtung

Die Platten mit Sand lassen sich leicht in Zug- und in Scherrichtung trennen.

Zeitdauer
20 Minuten

Hinweis
Man kann auch weitere Versuche mit diversen Substanzen durchfiihren, etwa Klebstoffen.

Entsorgung
Die Objekttréger kdnnen mit Spilmittel gereinigt werden.

Erlduterungen

Siehe zu den Begriffen Adhésion und Kohésion Kap. 3.1 und 3.2.

Ein Klebstoff bendtigt beim Auftragen eine gute Adhasion zu dem Material, zudem sollte er gut in die Unebenheiten der Oberflache
eindringen kénnen. Da Adhésionskrafte nur auf sehr kurzen Distanzen wirksam werden, kénnen Verschmutzungen auf den Oberflé-
chen die Ausbildung dieser Kréfte stark beeinflussen. Sind die Adhasionskréfte zu niedrig, ist keine Klebewirkung zu erreichen.
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