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EXPERIMENT 4

Warum Klebstoffe kleben - Adhésion und Kohésion

Informationen

Nach DIN EN 923 wird ein Klebstoff als ,nichtmetallischer Werkstoff definiert, der Kérper durch Oberflachenhaftung und innere
Festigkeit (Adhdsion und Kohasion) verbinden kann, ohne dass sich das Gefiige der Kérper wesentlich dndert.”

Um diese Definition zu verstehen, muss man sich klar machen, was Adhasion und Kohasion bedeuten.

Arbeitsauftrage

1. Fihren Sie den Versuch durch und notieren Sie Ihre Beobachtungen.
2. Informieren Sie sich genauer tiber die Begriffe Adhasion und Kohasion.
3. Deuten Sie die Versuchsergebnisse.

Material und Chemikalien
Mehrere saubere Objekttréger aus Glas, planare Glasplatten oder CDs;
Wasser, Glycerin, Speisedl,

Piktogramme H-Satze P-Sétze E-Ratschlage

(GUV-SR 2004, Vers. 8,2010)
Brennspiritus @ 225 210

Durchfiihrung
Nehmen Sie einen Objekttréger und geben Sie drei Tropfen Wasser darauf. Legen Sie dann einen zweiten Objekttréager auf den
befeuchteten ersten.
Wiederholen Sie den Versuch mit den anderen Objekttragern, und nehmen Sie anstelle von Wasser drei Tropfen der anderen
Fliissigkeiten.
Versuchen Sie nun jeweils, die beiden Objekttrager senkrecht (Zugrichtung) auseinanderzuziehen. Dann versuchen Sie, sie
waagerecht (Scherrichtung) gegeneinander zu verschieben.
Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse und Giberlegen Sie, wie die Ergebnisse gedeutet werden kdnnen.

Beobachtung
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Sek | Sek Il
X X
Beobachtung

Versucht man, die Objekttrager senkrecht (Zugrichtung) voneinander zu trennen, so ist dies bei den leichter fliissigen (viskosen)
Substanzen mit weniger Kraftaufwand méglich als bei Ol und Glycerin.

Verschiebt man die Objekttrdger waagerecht (Scherrichtung) gegeneinander, so geht dies bei Wasser und Brennspiritus sehr
leicht. Der obere Objekttréger gleitet auf der Fliissigkeitsschicht schnell und leicht hin und her. Bei Glycerin und Ol ist das Ver-
schieben der Objekttrager schwerer und langsamer, da die beiden Objekttrager starker aneinanderhaften.

Zeitdauer
15 Minuten

Hinweis
Man kann auch weitere Versuche mit Spiilmittel, Wachs oder Honig durchfiihren.

Entsorgung
Die Objekttréger kdnnen mit Spilmittel gereinigt werden.

Erlduterungen

Brennspiritus, Wasser, Ol und Glycerin haben eine innere Festigkeit (Kohésion), die aber zu gering ist, als dass sie als Klebstoffe
eingesetzt werden kdnnten. Die Unterschiede in den Versuchen ergeben sich durch starkere Adhésionskréfte von Wasser und
Brennspiritus zum Glas, aber geringere Kohésionskrafte als die hoch viskosen Fliissigkeiten wie OI, Glycerin oder Honig.

Adhdsion

Der Begriff Adhésion leitet sich vom lateinischen Wort ,adhaerere” (anhaften) ab und bezeichnet alle Kréfte, die an den Beriih-
rungsflachen von Klebstoff und Werkstoff deren Zusammenhaften bewirken. Die Adhésionskrafte treten immer an Grenzflachen
von festen Stoffen auf und bewirken die Haftung des Klebstoffes am Werkstoff. Der Klebstoff iiberbriickt als Kontaktschicht die
Unebenheiten auf den Oberfléchen der beiden Teile, die gefiigt werden sollen.

Drei Komponenten spielen dabei eine Rolle: Zwischen einzelnen Molekiilen entstehen Bindungskréfte (physikalische Adhésion),
gewdhnliche chemische Bindungen bilden sich aus (chemische Adhdsion), und bei einer geniigend rauen Oberflache kommt es
zu einer mechanischen Verankerung durch die feste Anlagerung in den Vertiefungen (mechanische Adhésion).

Durch Adhdsion entsteht noch kein fester Zusammenhalt. Die maximale Klebfestigkeit entsteht durch Adhasion und Kohasion.

Kohasion

Das Wort Kohésion kommtvom lateinischen Begriff ,cohaerere” (zusammenhéngen) und bezeichnet eine Kraft, die die innere Festig-
keit zwischen den Molekiilen im Klebstoff beschreibt. Kohésionskrafte sind um den Faktor 20100 starker als Adhdsionskréfte und
wirken besonders stark in festen Korpern. Da Klebstoffe anfangs fliissig sind, besitzen sie eine gute Adhasion. Sie harten dann spéter
aus, wodurch eine gute Kohésion entsteht. Die Losungsmittel verhindern ein frihzeitiges Aushérten. Beim Aushérten verfestigt sich
der Klebstoff hauptsachlich iiber chemische Bindungen zwischen den Klebstoffmolekiilen, aber auch iiber neu erzeugte Bindungen,
zum Beispiel durch die Vernetzung kurzkettiger Molekiile zu langkettigen Molekilen, durch zwischenmolekulare Wechselwirkungen
zwischen den Klebstoffmolekiilen und durch mechanische Verklammerung verschiedener Klebstoffmolekiile.
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