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Warum Klebstoffe kleben - Kohésions- und Adhéasionskrafte

Informationen

Die Eigenschaften eines Klebstoffs werden maBgeblich von seiner Oberflachenhaftung (Adhédsion) und seiner inneren
Festigkeit (Kohdsion) bestimmt.

In diesem Experiment untersuchen wir diese Kréfte etwas genauer.

Arbeitsauftrage

1. Fiihren Sie den Versuch durch und notieren Sie Ihre Beobachtungen.

2. Informieren Sie sich genauer Giber die Begriffe Adhésion und Kohésion.

3. Deuten Sie die Versuchsergebnisse. Verwenden Sie auch die Versuchsergebnisse aus Experiment 4.

Material und Chemikalien
Mehrere saubere Objekttréger oder Platten aus Glas, CDs,
Wasser, Glycerin.

Durchfiihrung
Nehmen Sie zwei Objekttrager und geben Sie je dreiTropfen Wasser darauf. Dann legen Sie jeweils einen zweiten Objekttrager
auf die befeuchteten ersten.
Wiederholen Sie den Versuch mit anderen Objekttragern und nehmen Sie anstelle von Wasser drei Tropfen Glycerin.
Geben Sie jeweils ein Objekttragerpaar mit Wasser und eins mit Glycerin fiir ca. 30 Minuten in das Eisfach. Die anderen lassen
Sie bei Zimmertemperatur liegen.
Nach dem Herausnehmen aus dem Eisfach versuchen Sie, alle Objekttrdgerpaare senkrecht (Zugrichtung) und waagerecht
auseinanderzuziehen.
Vergleichen Sie die Kréfte, die notwendig sind, um die kalten bzw. ziimmerwarmen Objekttrager auseinanderzuziehen.

Beobachtung
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Beobachtung

Versucht man, die Objekttrager bei Raumtemperatur senkrecht (Zugrichtung) voneinander zu trennen, so ist dies bei Wasser als
Zwischenschicht mit weniger Kraftaufwand mdglich als bei Glycerin. Verschiebt man die Objekttrager bei Raumtemperatur waage-
recht (Scherrichtung) gegeneinander, so geht dies bei Wasser sehr leicht. Der obere Objekttrager gleitet auf der Flissigkeits-
schicht schnell und leicht hin und her. Bei Glycerin ist das Verschieben der Objekttrager schwerer und langsamer, da die beiden
Objekttrager starker aneinanderhaften.

Bei den kalten Versuchsansatzen ist die Trennung in beiden Fallen schwerer. Bei den mit Wasser benetzten Objekttragem ist eine
Trennung in der Regel nicht mdglich, solange das Wasser zwischen den Platten gefroren ist.

Die Experimente kdnnen auch mit planaren Glasplatten sowie CDs durchgefiihrt werden.

Zeitdauer
Ca. 40 Minuten

Entsorgung
Die Objekttrager werden mit Spiilmittel gereinigt.

Erlduterungen

Wasser und Glycerin haben eine innere Festigkeit (Kohésion), die aber zu gering ist, als dass sie als Klebstoffe eingesetzt werden
kénnten. Die Unterschiede in den Versuchen ergeben sich durch starkere Adhasionskrafte von Wasser zum Glas, aber geringere
Kohésionskrafte im Vergleich zu der hochviskosen Fliissigkeit Glycerin.

In diesem Versuch entstehen durch das Einfrieren der Wasserschicht hohe Kohasionskrafte zwischen den Wassermolekiilen, die
dieTrennung der Glasplatten erschweren. Glycerin bleibt trotz des Abkiihlens fliissig, sodass die Kohasionskréfte sich nicht so stark
auspragen.
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